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PREDMET ZKOUSEK
Nazev: Polykarbonat komirkovy Marlon ST
Norma: Nesdélena Vyrobce: Brett Martin, Velka Britanie

Slozeni: Viz nazev
Vzhled: Priihledna komirkova deska tloustky cca 10 mm

Datum pFijeti vzorku: 14. 10. 2008 Odbér vzorku: Vzorek dodal zadavatel
Datum provedeni zkousek: 3. 12. 2008

ZKUSEBNI METODA: CSN 73 0863

NAMERENE HODNOTY A VYSLEDKY

Vzorek ¢&islo 1 2 3 prumér
Datum zkousky 3.12. 3.12. 3.12.
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Zavér:
Z namefenych hodnot byl vypoéten index $ifeni plamene po povrchu stavebni hmoty
,»Polykarbonat komirkovy Marlon ST*
is = 0 mm/min
Vysledky zkousek plati pouze pro pfedmét zkousek. Bez pisemného souhlasu zkusebny se

nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci zkusebny: Vit Slaboch s

Datum: 8. 12. 2008 \;.)t &J—oct/ |

Vysvétlivka: n = do 30. minuty zkousky nenaméfeno




